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COMS 

DATOS DE DISENO · UNIDADES METRICAS 

GROSOR DE ACERO DE 0,953 mm HORMIGON DE DENSIDAD NORMAL(2400 kg/m') 
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PESO DE LA LOSA (kPa) 2,42 2,66 2,89 3,13 3,36 3,60 3,83 4,07 

10M 
VOLUMEN DE HORMIG6N (m'/1 Om') 0,971 1,071 1,171 1,271 1,371 1,471 1,571 1,671 

PARAMETRO DE FLECHA (DP) 655 729 809 894 985 1083 1187 1300 

PARAMETRO DE FLECHA (SWDP) 2,60 2,54 2,48 2,42 2,34 2,27 2,19 2,12 

PESO DE LA LOSA (kPa) 2,43 2,67 2,90 3,14 3,38 3,61 3,85 4,08 

15M 
VOLUMEN DE HORMIG6N (m'/1Om') 0,971 1,071 1,171 1,271 1,371 1,471 1,571 1,671 

PARAMETRO DE FLECHA (DP) 708 788 874 966 1063 1168 1280 1400 

PARAMETRO DE FLECHA (SWDP) 2,50 2,45 2,39 2,33 2,26 2,19 2,12 2,04 

PESO DE LA LOSA (kPa) 2,45 2,68 2,92 3,15 3,39 3,62 3,86 4,09 

20M 
VOLUMEN DE HORMIG6N (m'/1Om') 0,971 1,071 1,171 1,271 1,371 1,471 1,571 1,671 

PARAMETRO DE FLECHA (DP) 755 841 933 1030 1134 1245 1364 1490 

PARAMETRO DE FLECHA (SWDPl 2,43 2,37 2,31 2,25 2,19 2,12 2,05 1,98 

PESO DE LA LOSA (kPa) 2,47 2,71 2,94 3,18 3,41 3,65 3,88 4,12 

25M 
VOLUMEN DE HORMIG6N (m'/1Om') 0,971 1,071 1,171 1,271 1,371 1,471 1,571 1,671 

PARAMETRO DE FLECHA (DP) 842 938 1041 1150 1266 1389 1521 1661 

PARAMETRO DE FLECHA (SWDP) 2,30 2,24 2,19 2,13 2,07 2,00 1,94 1,87 

PESO DE LA LOSA (kPa) 2,50 2,73 2,97 3,20 3,44 3,67 3,91 4,14 

30M 
VOLUMEN DE HORMIG6N (m'/1Om') 0,971 1,071 1,171 1,271 1,371 1,471 1,571 1,671 
PARAMETRO DE FLECHA (DP) 918 1025 1138 1258 1385 1521 1665 1817 
PARAMETRO DE FLECHA (SWDP) 2,20 2,14 2,09 2,03 1,97 1,91 1,85 1,78 

PESO DE LA LOSA (kPa) 2,54 2,77 3,01 3,24 3,48 3,71 3,71 4,18 

35M 
VOLUMEN DE HORMIG6N (m'/10m') 0,971 1,071 1,171 1,271 1,371 1,471 1,471 1,671 

PARAMETRO DE FLECHA (DP) 1015 1135 1262 1397 1540 1691 1691 2023 

PARAMETRO DE FLECHA (SWDP) 2,09 2,03 1,98 1,92 1,86 1,80 1,80 1,68 

GROSOR DE ACERO DE 1.26 mm HORMIGON DE DENSIDAD NORMAL (2400 kg/m') 
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PESO DE LA LOSA (kPa) 2,46 2,69 2,93 3,17 3,40 3,64 3,87 4,11 

10M 
VOLUMEN DE HORMIG6N (m'/1Om') 0,971 1,071 1,171 1,271 1,371 1,471 1,571 1,671 

PARAMETRO DE FLECHA (DP) 727 808 894 987 1087 1193 1308 1430 

PARAMETRO DE FLECHA (SWDP) 2,47 2,42 2,36 2,30 2,23 2,16 2,09 2,02 

PESO DE LA LOSA (kPa) 2,47 2,71 2,94 3,18 3,41 3,65 3,88 4,12 

15M 
VOLUMEN DE HORMIG6N (m'/1 Om') 0,971 1,071 1,171 1,271 1,371 1,471 1,571 1,671 
PARAMETRO DE FLECHA (DP) 778 864 957 1056 1162 1275 1396 1525 
PARAMETRO DE FLECHA (SWDP) 2,38 2,33 2,28 2,22 2,16 2,09 2,02 1,95 

PESO DE LA LOSA (kPa) 2,48 2,72 2,96 3,19 3,43 3,66 3,90 4,13 

20M 
VOLUMEN DE HORMIG6N (m'/1 Om') 0,971 1,071 1,171 1,271 1,371 1,471 1,571 1,671 
PARAMETRO DE FLECHA (DP) 823 915 1013 1117 1229 1348 1476 1612 

PARAMETRO DE FLECHA (SWDP) 2,32 2,27 2,21 2,16 2,09 2,03 1,96 1,90 

PESO DE LA LOSA (kPa) 2,51 2,74 2,98 3,22 3,45 3,69 3,92 4,16 

25M 
VOLUMEN DE HORMIG6N (m'/1Om2) 0,971 1,071 1,171 1,271 1,371 1,471 1,571 1,671 
PARAMETRO DE FLECHA (DP) 906 1008 1117 1232 1356 1487 1627 1776 

PARAMETRO DE FLECHA (SWDP) 2,21 2,16 2,10 2,05 1,99 1,93 1,87 1,80 

PESO DE LA LOSA (kPa) 2,54 2,77 3,01 3,24 3,48 3,71 3,95 4,18 

30M 
VOLUMEN DE HORMIG6N (m'/1Om') 0,971 1,071 1,171 1,271 1,371 1,471 1,571 1,671 

PARAMETRO DE FLECHA (DP) 980 1092 1210 1336 1471 1613 1765 1927 

PARAMETRO DE FLECHA (SWDP) 2,12 2,07 2,02 1,96 1,90 1,84 1,78 1,73 

PESO DE LA LOSA (kPa) 2,57 2,81 3,04 3,28 3,51 3,51 3,99 3,99 

35M 
VOLUMEN DE HORMIG6N (m'/1Om') 0,971 1,071 1,171 1,271 1,371 1,371 1,571 1,571 
PARAMETRO DE FLECHA (DP) 1073 1198 1330 1471 1620 1620 1947 1947 

PARAMETRO DE FLECHA (SWDP) 2,03 1,97 1,92 1,86 1,80 1,80 1,69 1,69 

NOTAS DE LA TABLA 
• El "PESO DE LA LOSA" se compone del peso propio de la plataforma de acero, la barre de refuerzo y la losa de hormig6n.
• Consulte la pagina 15 para ver una explicaci6n de los parametros de flecha (DP y SWDP).
• El "GROSOR DE LA LOSA" se mide desde la parte superior de la losa de hormig6n hasta la parte inferior de la plataforma de acero.
• Los volumenes de hormig6n antes mencionados no incluyen el hormig6n sobre la estructura de soporte.
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